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Rollladen, Raffstoren und

Textilscreens aus Deutschland

Wie wird man MarktfUhrer im
Bereich Sonnenschutzsysteme?

In Burgau in Bayerisch-Schwaben,
dem Stammesitz von ROMA, arbei-
ten wir taglich an neuen innovativen
Antworten. Eines kénnen wir dank
unserer langjahrigen Erfahrung aber
mit Sicherheit sagen: Der SchlUssel
zum Erfolg liegt in Sonnenschutz-
systemen, die mehr bieten als nur
Sonnenschutz.

Mit Rollladen, Raffstoren und Textil-
screens von ROMA haben Sie nicht
nur Raumatmosphare, Raumklima,
Sicherheit und Energieeffizienz
Ihres Hauses bestens im Griff. Auch
asthetischen Ansprichen werden
unsere Sonnenschutzsysteme
gerecht — vor allem Textilscreens.
Uber 14.000 Sonnentage Erfahrung
blndeln sich bei ROMA, der Marke
vor dem Fenster.

Prifen Sie bei der Gestaltung lhres
Hauses unsere vielen zusatzlichen
Mdglichkeiten. Am besten, Sie
lassen sich in lhrem Fachbetrieb
fr Sonnenschutz beraten oder
sprechen mit lhrem Architekten.

Rollladen

Raffstoren

Textilscreens




Herzlich willkommen im
Gewebe-Berater von ROMA

Hi-Tech-Gewebe von ROMA kann
durch auBere Einflusse seine Er-
scheinung verandern, es ist flexibel
und lebendig. Diese Eigenschaft
unterscheidet es stark von starren
Behangen wie Rollladen oder dem
Raffstore. Es ist ahnlich wie bei
Kleidung: Viele Kleidungsstucke
passen sich erst mit der Zeit an
und verandern sich auBBerdem
durch &uBere Einflisse, zum
Beispiel in ihrer Farbung. Genauso
passen sich auch unsere Gewe-
betypen den verschiedenen Gege-
benheiten an. High-Tech-Gewebe
von ROMA fangt zum Beispiel Wind
ein und wird dadurch gedehnt.

Es passt sich der Geometrie der

individuellen Anlagen an und wird
durch das Gewicht des Fallstabes
nach unten gezogen. Schon beim
Aufwickeln auf die Tuchwalze nimmt
es deren Form an, Stérungen wie
etwa mitaufgewickelte Insekten
kénnen sich ahnlich der Ausbeulung
einer Hosentasche abzeichnen. Eine
genaue Fertigung und Montage
sowie regelmaBige Pflege tragen
wesentlich zur langen Zufriedenheit
mit dem Produkt bei.

Mit unserem Gewebe-Berater
mochten wir Ihnen helfen, den
passenden Gewebetyp flr Ihren
textilen Sonnenschutz zu finden —
ob als rolISCREEN oder

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

ZzipSCREEN-System Unsere Aus-
wahl unterscheidet sich nicht nur
optisch. Die unterschiedlichen
Gewebetypen haben durch Farbe
und Struktur ganz spezielle thermi-
sche, optische und mechanische
Eigenschaften sowie verarbeitungs-
bedingte Eigenheiten.

So haben einige Typen zum Beispiel
unterschiedlich gefarbte Webfaden.
Wenn diese Faden unterschiedlich
geféarbt sind, ergibt dies eine Vor-
der- und eine Ruckseite mit unter-
schiedlicher Farbe und Struktur so-
wie physikalischen Eigenschaften.




Textilscreens

Anforderungen an ein Gewebe

Was soll Inr Gewebe kdnnen?

Mit der Auswahl eines Gewebes
legen Sie die Eigenschaften lhres
textilen Sonnenschutzes fest. Sie
sind im Betrieb nicht mehr veran-
derlich — wie z.B. bei einem verstell-
baren Raffstore. Damit Sie also eine
gute Wahl treffen, sollten Sie davor

prufen, welche Erwartungen Sie
haben. Welche Funktionen soll das
Gewebe erflillen?

Machen Sie sich am besten eine Lis-
te mit den vier wichtigsten Punkten
und geben Sie ihnen eine Rangfolge.

Mit Ihrer Liste kbnnen Sie dann nach
Gewebearten suchen oder Uber die
spezifischen Eigenschaften den bes-
ten Kompromiss fur lhre Anforde-
rungen finden. Ihr Fachberater hilft
Ihnen dabei. Erste Tipps finden Sie
auch in der folgenden Ubersicht.

Kundenanforderung ROMA Sonnenschutzldsung

Sonnenschutz auch bei starkem Wind und sehr gutem Gewebebild

Nachts Einblick von auen nach innen verhindern

Nachts Einblick von auen nach innen vermindern

Raum abdunkeln

TagsUber Durchsicht von auBen verringern, nach auBen gute Sicht

Wérmeeintrag in das Gebaude reduzieren

Blendung bzw. Lichtspalte reduzieren

UV-Licht filtern

Gewebe mit mdglichst idealem Kompromiss aus Warmeschutz, Sichtkontakt

nach auBen, Blendschutz und Sichtschutz.

Gewebe und freier Blick — z.B. als Terrassenldsung

Luftdurchl&ssigkeit bei gedffnetem Fenster

Farbe vor die Fassade bringen
Spezielle Raumstimmung erzeugen
Schutz vor Wind und Wetter

Nahtfreie Gestaltung

Gewebe als Werbemedium nutzen

GroBe Flachen ohne Zwischenfuhrung

Einfacherer Sonnenschutz mit eingeschrankter Windstabilitét, fir kleinere
Flachen und gutem Gewebebild

Blendenkasten kaum oder nicht sichtbar

ZipSCREEN-System mit flexiblen Glasfasergeweben (Serge)

Blickdichtes Gewebe Serge 0 %, Soltis B92 oder Infinity (Schattenrisse
maglich). Bei anderen Geweben zusétzlich innenliegender blickdichter Vorhang.

Gewebe mit sehr geringem Offnungsfaktor, z.B. Gewebe Serge 1 %.
TagsUber reduzierte Aussicht.

Abdunkelung mit blickdichtem Gewebe Soltis B92 oder Serge 0 %.
Lichtreflektionen am ReiBverschluss und Kasten sowie Lichteintritt unten am
Fallstab sind vorhanden.

Gewebe mit kleinem Offnungsfaktor und dunkler Farbe
AuBenliegender Sonnenschutz mit niedriger Transmission + niedrigem g, -Wert

Gewebe mit sehr kleinem Offnungsfaktor (z.B. Serge 1 %), dunkle Farbe,
ReiBverschlussfiihrung. Gegebenenfalls sind zusétzliche InnenmaBnahmen notwendig.

Gewebe mit hohem UV-Schutzfaktor
Serge 5 % (Serge 600), Veozip 5 %, Soltis 92

Spezialausfihrung ,Serge-Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster”

Polyestergewebe Soltis 88 oder Glasfasergewebe Serge 10 % mit sehr hohem
Offnungsfaktor, aber reduziertem Sicht- und Sonnenschutz

Leuchtende Farben (Polyestergewebe), Mischfarben (Glasfasergewebe)
Verwendung von farbigen Geweben

Dehnbares Glasfasergewebe mit geringem oder keinem Offnungsfaktor
Gewebe mit groBBer Ballenbreite

Spezielle Druckverfahren auf mdglichst weiBen Geweben auf Serge 5 % (Serge
600), Serge 1 %, Serge 10 % u. Soltis 92

ZipSCREEN-Systeme

rolISCREEN.2 mit starren Soltis-Gewebe (ohne ReiBverschlussfihrung, mit
Gewebespalt an der Seite)

Vorbau-, Schachteinbausysteme




Anforderungen an ein Gewebe

Das A und O des Einbaus: Art und Ort

AuBenliegender Sonnenschutz ist
immer effektiver als innenliegender.
Unsere Gewebetypen sind deshalb
auf AuBenanwendung abgestimmt.
Innen wird textiler Sonnenschutz
meist als Ergédnzung zu einem
auBenliegenden Behang einge-
setzt. Hierflr werden ergédnzende
Eigenschaften gewlnscht, wie z.B.
Abdunkelungsmaglichkeit oder
zuséatzlicher Blendschutz in Ver-
bindung mit variabel einstellbaren
Raffstoren.

Beim Innen-Einbau sollte beachtet
werden, dass ein Aufheizen des
Raumes zwischen Glasscheibe und
Gewebe im Extremfall zu Glasbruch
fUhren kann. Die Aufheizung ist
umso hoéher, je starker die Sonne
einstrahlen kann (Fassadenaus-
richtung, Glasart, Einfallswinkel,
Ho6he an Gebaude) und je hoéher der
Absorptionsanteil des eingesetzten
Gewebes ist.

Ein hoher Reflexionsgrad kann in
Verbindung mit einem durchl&ssigen
Glas schon einen Teil der Warme-
strahlung wieder durch die Scheibe
nach drauBen schicken, was die
Aufheizung reduziert. Reflexionser-
hoéhend wirken helle Farben.

Hohen Absorptionsfaktor haben

vor allem dunkle Gewebetypen.




Textilscreens

Anforderungen an ein Gewebe

Achten Sie auf die Funktion von Farbe

Wie hell oder dunkel darf es wer-
den? Je nach Farbton und Gewe-
beart ergeben sich unterschiedliche
Werte fur die visuelle und thermi-
sche Durchléssigkeit.

Helle Farben reflektieren die

Licht- und Wéarmestrahlen besser
als dunkle Farben. Allerdings haben
sie nur eine reduzierte Durchsicht
nach auf3en.

Blendschutz I&sst sich programmieren

Die Eigenschaft, eine Blendung zu
verringern, wird im Wesentlichen
bestimmt durch den Anteil und die
Auspragung offener Bereiche im
Gewebe sowie dessen Farbe. Je
kleiner der Offnungsfaktor, desto
geringer ist die Neigung, blendende
Lichtstrahlen durch zu lassen.

Bei gleicher Blendschutzklassi-
fizierung gibt eine hellere Farbe
deutlich mehr Licht in den Raum ab
als eine dunkle. Eine dunkle Far-

be wirkt also einer Blendung eher
entgegen. Sie erhoht gleichzeitig
auch den Blickkontakt nach auB3en.
Ein textiler Behang kann das Licht
nicht variabel lenken wie z.B. ein

Raffstore. Das Licht kann nicht zur
Decke gelenkt werden, sondern ist
abhangig vom Einfallwinkel durch
die Offnungen im Gewebe. Die
Ausrichtung der Fassade sowie
der Einfallwinkel der Sonne sind zu
bertcksichtigen.

Auf Ost-, Siid- und Westfassade
fallt je nach Tages- und Jahreszeit
direkt Sonnenlicht ein und be-
glinstigt eine mdégliche Blendung.
Automatische Steuerungen kon-
nen eine auBenliegende Anlage
hochfahren, auch wenn dies zur
Vermeidung von Blendung nicht er-
wunscht ist. Hier kann z.B. Schutz

Dunkle Farben absorbieren die
Strahlungen und bieten eine
bessere Durchsicht nach auBen.

der Anlage vor starkem Wind sowie
das Einfangen solarer Zugewinne
ein steuerndes Element sein. Der
Blendschutz hat dann niedrigere
Prioritat. Deshalb sind besonders
bei Bildschirmarbeitsplatzen stets
auch innenliegende ergédnzende
BlendschutzmaBnahmen emp-
fehlenswert. Oft ergeben sich die
Anforderungen an eine automati-
sche Steuerung erst bei Nutzung
eines Gebdudes und sind im Vorfeld
noch gar nicht programmierbar. Der
Nutzer sollte bei der Programmie-
rung der Parameter daher stets mit
einbezogen werden.




Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Ermittlung der Eigenschaften und Kennwerte zum

Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Stérende Blendungen am Bild-
schirmarbeitsplatz durch hohe
Leuchtdichten an den Fenstern und
den direkten Lichteinfall der Son-
ne sind zu vermeiden. Damit dies
durch die Sonnenschutzvorrichtung
erreicht wird, mussen sie bestimm-
te lichttechnische Eigenschaften
und Kennwerte aufweisen. Uberall

wo die Sonne direkt in die Raume
scheinen kann - an Fensterfronten,
die von Nordosten Uber Osten, Su-
den, Westen bis Nordwesten ausge-
richtet sind - sind hochtransparente
Sonnenschutzvorrichtungen unge-
eignet. Sonnenschutzvorrichtungen
sind transparent, wenn durch sie im
geschlossenen Zustand Gegenstan-
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de deutlich sichtbar sind. Wichtige
Kennwerte fur Sonnenschutzvor-
richtungen aus Geweben sind ihre
Lichttransmissionswerte.
Nachfolgend einmal Mindestwer-
te fUr Lichttransmissionswerte der
Sonnenschutzvorrichtung je Him-
melsrichtung:

Lichttransmissionswerte in Anlehnung an die EU-Richtlinie (EU 90/270)
Himmelsrichtung Lichtstérke Lichttransmissions- Sollwerte (Tv, n-h)
Norden: 20.000 Lux 20 %
Ost und West: 60.000 Lux 10 %
Sud: 80.000 Lux 0%-5%




Textilscreens

Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Lichttransmissionswerte

Die Werte fur die Lichttransmission
(Tv, n-h) sind als Erfahrungswerte

zu verstehen. Das heil3t, dass viele
aber nicht alle Gewebe-typen, die

diese Richtwerte einhalten, geeig-

net sind.

WeiBe Sonnenschutzgewebe sollten
als Blendschutz nicht angeboten
werden, da hierdurch die Helligkeit
der Fensterflachen nicht optimal

Sichtverbindung nach AuBBen

Die EU Rahmenrichtlinie fur Bild-
schirmarbeitsplatztauglichkeit
fordert zuséatzlich zum Blendschutz
auch, dass den in Raumen befind-
lichen Personen der Sichtkontakt
nach auBen nicht verwéahrt werden
darf, sodass transparente Screen-
Gewebe zum Einsatz kommen muis-
sen, damit eine deutliche Sichtver-
bindung nach auB3en gegeben ist.

reduziert werden kann, um ein zu-
friedenstellendes Ergebnis fur Bild-
schirmarbeitsplatze zu erreichen.

Es ist empfehlenswert einen
Fachplaner zu beauftragen, der
entsprechende bauphysikalische
Berechnungen durchfuhrt, um das
optimale Gewebe festlegen zu
kdénnen!

Wenn neben den zipSCREEN-
Systemen in der AuBenanwendung
etwaig andere Systeme genutzt
werden, kdnnen innenliegende
Blendschutz-ZusatzmaBnahmen
aufgrund von Witterungsbegeben-
heiten erforderlich werden.




Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Reduzierung der Blendwirkung durch textile Sonnenschutzgewebe

Textile Sonnenschutzgewebe flhren
zu einer Verringerung der Lichtstar-
ke (Ix-Werte) an den Fenster- und
Fassadenflachen und somit zu einer
Vermeidung der Blendwirkung an
Bildschirmarbeitsplatzen.

Blendung an Bildschirm- und
BUroarbeitsplatzen kann dabei als
Direktblendung oder Reflexblendung
auftreten. Direktblendung durch
Tageslicht oder Leuchten sowie
Reflexblendung durch Spiegelungen
hoher Leuchtdichten auf glanzenden

Flachen mussen begrenzt werden.
Helle Flachen im Gesichtsfeld wie
Leuchten, Fenster oder beleuchte-
te Flachen kdnnen storend wirken,
ohne die Sehleistung unmittelbar
herabzusetzen. Diese Blendung
wird als psychologische Blendung
bezeichnet. Sie hat unglinstige
Auswirkungen auf das allgemeine
Wohlbefinden, die Arbeitsleistung,
die Leistungsbereitschaft und die
Konzentrationsfahigkeit.

Sie kann zu Fehlhaltungen fuhren.

Die ErmiUdung nimmt zu. Psycho-
logische Blendung muss daher
begrenzt werden. Das Beleuch-
tungsniveau am Bildschirmarbeits-
platz erfordert einen Mindestwert
der Beleuchtungsstarke von 500 Ix.
Dieser Lux-Wert gilt nicht fur den
gesamten Raum. In den Ubrigen
Raumbereichen, den sogenannten
Umgebungsbereichen, ist ein Min-
destwert von 300 Ix notwendig




Textilscreens

Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Die optimale Beleuchtungsstarke an Bildschirmarbeitsplatzen liegt bei 500-1500 Lux.

Weiterhin mussen Bildschirm- und
Blroarbeitsplatze zusatzlich ausrei-
chendes Tageslicht aufweisen. Da
aber Tageslicht regional und zeitlich
nicht immer in ausreichendem MaBe
vorhanden ist, ist zusatzlich eine
klnstliche Beleuchtung erforderlich,
die alle lichttechnischen Gutemerk-
male erflllen muss.




Der Gewebe-Finder von ROMA

Schnell ans Ziel: Der Gewebe-Finder von ROMA

Aus Uber 150 Textilscreengeweben
die richtige Wahl zu treffen ist nicht
leicht! Vorder- oder Ruckseite, weil
oder rot, mit hohem Sichtschutz
oder mit gutem Durchblick — das

Gewebe-Finder
fiir iPhone/iPad

s App Store

Schieben, wahlen, fertig.

Der Gewebe-Finder hat praktische
Schieberegler, mit denen man den
vier wichtigsten Eigenschaften —
Sichtschutz bei Nacht, Sichtkontakt
nach auBen, Sommerlicher Warme-
schutz und Blendschutz — die ge-
wlnschte Prioritat zuordnen kann.
Je weiter der Regler nach rechts
geschoben wird, desto wichtiger ist
diese Eigenschaft. Gleichzeitig wird

sind nur ein paar Fragen, die man
zusammen in der Beratung abkla-
ren muss. Denn jedes Gewebe ist
anders und keines kann allen Anfor-
derungen gerecht werden.

Gewebe-Finder
fir Android

P> Google play

der Auswahlbereich bei den anderen
Eigenschaften entsprechend einge-
grenzt. Infobuttons erlautern, was
jeder einzelne Begriff bedeutet. So
kann man schnell eine Vorauswahl
treffen oder sich Uber die wichtigsten
Gewebefarben und -sorten infor-
mieren. Uber den erweiterten Filter
kdnnen noch zusatzlich die Werte fur
beispielsweise g, , oder F_ genauer

Mit dem Gewebe-Finder von ROMA
steht Ihnen ein tolles Werkzeug zur
Verflgung, das die Auswahl deut-
lich erleichtert.

Gewebe-Finder
fir Windows

e

a Windows Store

definiert werden.

Sind Sie auf die perfekte optische L6-
sung aus, dann koénnen die vielfaltigen
Gewebe auch einfach nach Farbe
ausgewahlt werden. Blaugrau, griin
oder beige — So wird schnell das pas-
sende Gewebe zum Objekt gefunden.

Sxhitschify bl Hacht
Sachbiontakt nach suBlan
Soiremarlicher Wirmeschuls

Bisndschisz

©

Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Landern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. / Google Play
und Android sind Marken von Google Inc. / Windows Store ist eine Marke von Microsoft.
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Gewebearten

Glasfasergewebe (flexible Gewebe)
Gewebe aus PVC-ummantelten Glasfasergarnen.
Mit Ausristung fUr lange Haltbarkeit und leichte Reinigung.

Abb. 1: Serge 5 % (Serge 600)

lhre Wahl fir zipSCREEN Anlagen. Das Standardgewebe mit 5 %
Offnungsfaktor bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Abb. 2: Serge 1 %

lhre Wah! fur zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit ca. 1-2 %
Offnungsfaktor bietet sehr guten Blendschutz bei reduzierter Transparenz
(Brandschutzklasse B1). Mehrpreisgruppe 1.

Abb. 3: Serge 10 %

Ihre Wahl fiir ZpSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 10 % Offnungsfaktor
bietet hohe Transparenz bei reduziertem Sonnenschutz und wenig
Blendschutz. (Brandschutzklasse B1). Mehrpreisgruppe 1

Glasfasergewebe

Abb. 4: Serge 0 % (blickdicht)

Ihre Wahl fiir ZpSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 0 % Offnungsfaktor
mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem
Sichtkontakt nach auBen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchlassig;
Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt leichte
Wellenbildung im Randbereich auf, Elementmate sind begrenzt und
Lichteintritt Gber die Anlage vorhanden. Mehrpreisgruppe 2.

PR B iy g
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Polyestergewebe (flexibel und starr)

Abb. 5: Veozip 5 % (flexibles Gewebe)

Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 5 % Offnungsfaktor
und textilem Aussehen und Haptik, bietet ausgewogenen und guten
Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Soltis 92 und Soltis 88 (starre Gewebe)
Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt
und PVC-fixiert (Precontraint-Verfahren).

Abb. 6: Soltis 92

lhre Wahl fir rollSCREEN Anlagen als idealen Kompromiss aus
Warmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz
(Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zZipSCREEN Anlagen tritt verstérkte
Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhdhe begrenzt.

Polyestergewebe

Abb. 7: Soltis 88

lhre Wahl fir rollSCREEN Anlagen. Das Gewebe ermdglicht einen guten
Sichtkontakt bei gleichzeitigem Warmeschutz.

Gute Sicht nach auBen, aber wenig Sichtschutz bei Nacht und
Blendschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zZipSCREEN Anlagen
tritt verstarkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhdhe
begrenzt.

Abb. 8: Soltis B92 (starre Gewebe)

Ihre Wahl fir rollSCREEN Anlagen mit starkem Wunsch nach Blend- und
Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt nach auBen (Gewebe ist blickdicht
und lichtundurchléssig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN
Anlagen tritt verstarkte Wellenbildung im Randbereich auf und max.
Elementhdhe begrenzt. Mehrpreisgruppe 2.




Gewebearten

Acrylgewebe (flexible Gewebe)

Abb. 9: Infinity (ohne Mehrpreis).
Ihre Wah! fir zipSCREEN Anlagen.
Das PVC-freie Acrylgewebe bietet Blend- und Sichtschutz aber keinen
Sichtkontakt nach auBen (keine Brandschutzklasse). Schattenrisse vor
allem bei hellen Geweben mdglich.

Acrylgewebe

Sondergewebe
Weitere Glasfaser und Sondergewebe (meistens Mehrpreis)

Abb. 10: Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster

Serge 1 %, Serge 5 % und Serge 10 %
Spezial-Kombiationsgewebe aus Serge mit PVC-Sichtfensteranteil
fUr einen freien Blick in den Garten. Nur im System zipSCREEN.2
maoglich, bei begrenzten ElementmaBen und gegen
Elementmehrpreis.

Abb. 11: Insektenschutzgewebe

Spezial-Gewebe flr Schutz gegen fliegende Insekten. Nur im
System zipSCREEN.2 mdglich, bei begrenzten Elementmalen.
(keine Sonnenschutzwirkung)

Abb. 12: Bedrucktes Gewebe (Mehrpreis auf Anfrage)

Wir bedrucken Textilscreens in einem digitalen, mehrfarbigen
Druckverfahren, vergleichbar mit dem Drucken von Fotos auf
Papier. StandardmaBig wird ein weiBes Gewebe bedruckt, es ist
auch die Bedruckung von farbigen Geweben maglich.

Sondergewebe (meistens Mehrpreis)

Hinweis:

Kollektions&nderungen sind jederzeit seitens des Herstellers moglich. Keine Garantie auf unbegrenzte Nachlieferfahigkeit.
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Gewebegruppen

Glasfasergewebe Serge 5 %
Gewebe aus PVC-ummantelten
Glasfasergarnen, Webart Serge.

Mit Ausristung fur lange Haltbarkeit
und leichte Reinigung.

Gewebecharakter, warme Atmosphére durch Webstruktur

Sehr gute und scharfe Durchsicht nach auBen

GroBte Ballenbreiten, d.h. je nach Farbe nahtfrei bis Elemenththe (EH) ca. 2500 mm ... 3500 mm

Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum

Durch hohe Dehnfahigkeit werden bei starkem Windangriff die Flihrungsschienen geringer belastet als bei anderen
Gewebetypen

Falten fallen aufgrund des Webmusters, der Elastizitdt und des hohen Gewichtes wenig auf

Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Je nach Farbton reflektiert das Gewebe bei AuBenmontage bis zu 70 % der auftreffenden Sonnenstrahlung. Mit dem Gewebe
kénnen die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum stark reduziert werden. Unabhangig vom Sonnenstand, von der
Jahreszeit und Gebaudeausrichtung hélt das Gewebe dank seiner diagonalen Gewebestruktur die Lichtstrahlen ab. Es reduziert
so storende Blendeffekte. Dunkle Farben kénnen Blendeffekte reduzieren.

Eine echte Transparenz: Das Geheimnis liegt in der Feinheit der Faden und der gleichméBigen Beschichtung der Glasfasern, in

Hersteller:

' copaco

der Homogenitat des Gewebes, wodurch eine sehr gute Durchsicht nach drauBen gewahrleistet wird.

Hinweis: Durch starke Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.

Polyestergewebe Soltis 92
Gewebe aus hochfesten
Polyestergarnen, in beide Richtungen
vorgereckt und PVC-fixiert
(Precontraint-Verfahren).

Mit Ausristung fur lange

Haltbarkeit und leichte

Glattflachig, Foliencharakter

Wahlbare Durchsicht durch unterschiedliche Lochmuster, Durchsicht

nach auBen etwas unschérfer als bei Glasfasergeweben

Meistens kleinere Ballenbreiten, d.h. je nach Typ und Farbe nahtfrei bis Elementhdhe (EH) ca. 1700 mm ... 2800 mm
Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum

Gar nicht bis wenig dehnbar, dadurch sehr flichen- und formstabil auch unter hoher Last

Teilweise quer und langs gleiche Struktur, d.h. gleiches Aussehen unabhangig von der Verarbeitung

Reinigung. ® Bedruckung mdglich
® Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm
Bei Anbringung im AuBenbereich kdnnen sie bis zu 70 % der Sonneneinstrahlung reflektieren.
Mit dem Gewebe kdnnen die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum stark reduziert werden.
Sie sorgen je nach Offnungsfaktor fiir blendreduzierte Sicht nach auBen.Durch die patentierte Technologie Précontraint®
sind sie bestandig und flachenstabil. Dadurch eignen sie sich besonders fir rollSCREEN ohne Reiverschlussflhrung.
Hersteller:
SB‘I'QGF'BTI"H'II'I Hinweis: Durch starke \Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.
Veozip 5 %: o Textile Haptik und textiler Charakter vom Gewebe

Polyestergewebe

Gewebe aus hochfesten
Polyestergarnen. Mit Ausristung fir
lange Haltbarkeit und leichte Reinigung.

Hersteller:

Gute Durchsicht nach auBen

Ballenbreite 3200 mm, d.h. nahtfrei bis Elementhdhe ca. 3200 mm
Falten fallen aufgrund der Elastizitét wenig auf

¢ Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Weitere Glasfaser und
Sondergewebe (Mehrpreis)
Gewebe mit viel Transparenz,
erhdhtem Blend- und

Sichtschutz, blickdichte Gewebe,
Abdunklungsgewebe sowie Gewebe
kombiniert mit Sichtfenster fur die
Terrasse, als Glasfaser-, Polyester-
und Polyester-Acryl-Mischgewebe.

Hersteller:

o>
DICCSON
SargaFaﬂ:;i

Unterschiedliche Charakteristik je nach Gewebeart

Wéhlbare Durchsicht durch unterschiedliche Lochmuster/Offnungsfaktoren

Teilweise kleinere Ballenbreiten, d.h. je nach Typ und Farbe nahtfrei bis Elementhohe (EH) ca. 1700 mm ... 3000 mm
Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum

« Uberwiegend Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm (Infinity hat keine Brandschutzklasse).

Gewebe mit viel Transparenz

Gewebe kombiniert mit erhdhtem Blend- und Sichtschutz

Gewebe mit Sichtfenster, fUr einen freien Blick auf der Terrasse in den Garten

Abdunklungsgewebe

Blickdichte Gewebe Infinity, PVC-frei (Schattenrisse moglich) ohne Mehrpreis.

Die Textilien Soltis® B92 sind absolut lichtundurchlassig und sie wirken wie ein Schutzschild gegenlber Sonnenstrahlung.
Sie lassen sich perfekt mit den Ubrigen Soltis-Stoffen kombinieren. Lichteintritt Gber Anlage vorhanden.

Die Textilien Serge 0 % sind absolut lichtundurchl&ssig und sie wirken wie ein Schutzschild gegeniiber
Sonnenstrahlung. Sie lassen sich perfekt mit den Ubrigen Serge-Stoffen kombinieren. Lichteintritt Gber Anlage vorhanden.

Hinweis: Durch starke Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.



Eigenschaften

Flexible Gewebe Typ Serge 5 % (Serge 600), Serge 1 %, Serge 10 %, Serge 0 % (blickdicht)

Gewebetyp Serge 5 % (Serge 600) Serge 1 % Serge 10 % Serge 0 % (blickdicht)

Mechanische Eigenschaften Normkonformitat
Gewicht m? 535 g/m? 620 g/m? 490 g/m? 660 g/m? NF EN 12127
ReiBkraft (Kette/Schuss) 260/225 daN/5 cm 321/277 N 312/200 daN/5cm  224/176 N NF EN ISO 1421
Offnungsfaktor 5% 09-22% 10 % 0% NBN EN 480 / EN 14500
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) bis zu 98 bis zu 89 bis zu 10,9 100

g;il?gff[:::j: . B1 B1 B1 B DIN 4102-1
Dicke 0,75 mm 0,80 mm 0,83 mm 0,78 mm ISO 5084
Qualitatssicherung ISO 9002
Faulnisbestandigkeit IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) fur den Einsatz unter Meeresklima

Oekotex Standard 100

EN ISO 9002

Starre Gewebe Typ Soltis 88 und 92

Gewebetyp Soltis 88 Soltis 92

Mechanische Eigenschaften Normkonformitét
Gewicht m?2 360 g/m? 420 g/m? NF EN ISO 2286-2/-3
ReiBkraft (Kette/Schuss) ;:Z//?fm Z;(l\)l//?((:)m NF EN ISO 1421
Offnungsfaktor 8 % 4 % EN 14500
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) bis zu 92 bis zu 98

Brennverhalten - Baustoffklasse B1 B1 DIN 4102-1
Dicke 0,45 mm 0,45 mm

Faulnisbestandigkeit IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) flir den Einsatz unter Meeresklima
Qualitétssicherung ISO 9001

Oekotex Standard 100

EN ISO 9002 - “ 2

Starre Gewebe Typ Soltis B92 und flexible Gewebe Typ Veozip 5 %, Infinity

Gewebetyp Soltis B92 Veozip 5 % Infinity

Mechanische Eigenschaften Normkonformitat

Gewicht m?2 650 g/m? 600 g/m? 290 g/m? NF EN ISO 2286-2

ReiBkraft (Kette/Schuss) 330/220 daN/5 cm 2507170 115/115 daN/6 cm NF EN ISO 1421
daN/5 cm

Offnungsfaktor 0 % 5% 0% EN 14500

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 bis zu 96 90 bis 100

Brennverhalten - Baustoffklasse B1 B1 nicht spezifiziert DIN 4102-1, P92-503

Dicke 0,60 mm 0,9 mm 0,64 mm

Qualitatssicherung 1SO 9001

Faulnisbestandigkeit IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) flir den Einsatz unter Meeresklima

Oekotex Standard 100




Textilscreens

Allgemeines

Spezifikationen von
Gewebeeigenschaften
und Auswahlkriterien

Wir unterteilen unsere
Gewebekollektion in drei groBe
Gruppen. Jede Gruppe steht flr
verschiedene Charaktere und bietet
Lésungen fur unterschiedliche
Anforderungsprofile.

Kundenspezifisch kdnnen auch
abweichende Gewebe im Einsatz sein.

Alle Gewebe sind pflegeleicht. Die
Pflegehinweise finden Sie auf S. 48.
DarUber hinaus sind sie wartungsfrei.

Sie kdnnen groBflachig eingesetzt
werden und bieten die Méglichkeit
einer farbigen Fassadengestaltung
sowie der Abstrahlung farbigen Lichtes
in den Wohnraum

(Auswirkung auf Innengestaltung).
Alle Gewebe sind einem
Recyclingprozess angeschlossen,
verwitterungsbestandig und lichtecht
und werden flr eine hohe Haltbarkeit
entwickelt.

Daneben kann man mithilfe
nebenstehender Eigenschaften und
den nachfolgenden Tabellen das
passende Gewebe eruieren.

Hinweis:

Kollektionsdnderungen sind jederzeit
seitens des Herstellers moglich.
Keine Garantie auf unbegrenzte
Nachlieferfahigkeit.

Sommerlicher Warmeschutz extern
(AuBenliegender Sonnenschutz)
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Mas fir die Eignung des Sonnenschutzes, eine
Raumaufheizung durch Sonneneinstrahlung zu
verhindern. In Kombination mit einer représen-
tativen Warmeschutzverglasung (U=1,2 W/m?2K;
gv=b9 %; Verglasung C) erfolgt die Klassifi-
zierung nach DIN EN 14501. Die Ermittlung des
Gesamtenergiedurchlassgrades g, wird nach
DIN EN 13363 Teil 1 durchgefuhrt.

Blendschutz*
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

MaB fiir die Eignung, die Helligkeit der Sonnen-
einstrahlung zu reduzieren Bei gleicher Klassifizie-
rung streuen helle Stoffe mehr in den Raum als
dunkle. Hier muss subjektiv abgewogen werden,
ob man eine helle, wenig durchsichtige Flache einer
dunkleren mit mehr Sichtkontakt nach auBen
(direkte Blendung maglich) bevorzugt. Die Ausrich-
tung der Fassade spielt beim Blendschutz eine
nicht zu unterschatzende Rolle. Auf Ost-, Std-
und Westfassaden wirkt direkte Sonnenstrahlung
ein, eine Gefahr der Blendung ist gegeben. Bei
Nordost-, Nord- und Nordwest-fassaden ist eine
Blendgefahr als unkritisch einzustufen. (Klassifizie-
rung nach DIN EN 14501)

Transmission % (TS)

Die Transmission ist in der Physik eine GréBe flr
die Durchlassigkeit eines Mediums fir Wellen
wie zum Beispiel elektromagnetischen Wellen
(Licht usw.). Die Transmission ist die dritte
Komponente, welche sich mit der absorbierten
und der reflektierten Energie zur Menge der
gesamten einfallenden Energie aufsummiert.

Absorption % (AS)

Absorption ist die Aufnahme von Lichtenergie
(Strahlungsenergie) an der Oberflache,
verursacht durch die Umwandlung in eine
andere Energieform, normalerweise Warme,
durch das Zusammenwirken mit Materie.

Senkrecht/ hemisphérischer
Lichttransmissionsgrad (T, )

Transmission von sichtbarem Licht
normal — hemisphérisch in %

Sommerlicher Warmeschutz intern
(Innenliegender Sonnenschutz)
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Mas fur die Eignung des Sonnenschutzes, eine
Raumaufheizung durch Sonneneinstrahlung zu
verhindern. In Kombination mit einer représen-
tativen Warmeschutzverglasung (U=1,2 W/m?2K;
gv=59 %; Verglasung C) erfolgt die Klassifi-
zZierung nach DIN EN 14501. Die Ermittlung des
Gesamtenergiedurchlassgrades g, wird nach
DIN EN 13363 Teil 1 durchgefuhrt.

Sichtschutz bei Nacht
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des geschlossenen
Behanges, einen Durchblick bei Nacht zu er-
schweren bzw. zu unterbinden.
(Klassifizierung nach DIN EN 14501)

Sichtkontakt n. auBen 0 (schlecht), 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des geschlossenen Be-
hanges, einen Sichtkontakt nach auBen zu ermdg-
lichen. (Klassifizierung nach DIN EN 14501)

Reflexion % (RS)

Reflexion bezeichnet im Sonnenschutz das
Zurlckwerfen von Licht- und Warmewellen an
einer Grenzflache, das heiBt dort, wo sich der
Wellenwiderstand (oder bei Lichtstrahlen die
Brechzahl) des Mediums andert.

Das bedeutet: Je héher der Prozentsatz des reflek-
tierten Lichtes, desto weniger Licht- und Wérme-
wellen gelangen in den Raum. Ein hoher Wert
bedeutet besseren Sonnen- und Warmeschutz.

UV-Schutzfaktor USF

Der UV-Schutzfaktor [UV-Schutzfaktor (USF) oder
Ultraviolet Protection Factor (UPF)] bezeichnet die
Menge des passierenden UV-Lichts durch Stoffe/
Gewebe in % nach EN 13758-1999. Je groBer
der USF-Wert, desto héher der UV-Schutz.

Senkrecht/ senkrechter
Lichttransmissionsgrad (T, _ )
Transmission von sichtbarem Licht
normal — normal in %

* Da auBenliegender Sonnenschutz gegebenenfalls durch automatische Steuereungen nicht immer einsatzfahig ist, empfiehlt sich
zusétzlich ein Blendschutz auf der Raum-Innenseite. Sehen Sie hierzu auch Hinweise ab S. 6.
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Gewebefacher Textilscreens

Berechnung/Angaben zum Gesamtenergiedurchlassgrad

9,..-Wert oder Gesamtenergiedurchlassgrad

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Sonnenenergie, der durch das textile
Gewebe vom Sonnenschutzelement und das Fensterglas effektiv in den Raum
einféllt. Je kleiner der Wert, desto geringer ist der Energieeintrag in ein Zimmer. Serge 5 % (Serge 600)

Beispielauszug aus nachfolgenden Gewebetypenseiten:

Der g, ,-Wert wird wie folgt berechnet: g, = F, x g Fensterglas

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2
F.-Wert ) i ) ) ) ) Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2
Der FC»Wen glbt den Energleabmlnderungsfaktor beim Qurchdrlngen eines Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1
Mediums bei Sonnenschutzanlagen und damit den Abminderungsfaktor der
Beschattung an. Blendschutz 1 1

Sichtschutz bei Nacht 2 2

g Fensterglas Sichtkontakt nach auBen 0 0
,9 Fensterglas*” ist der Energiedurchlassgrad des Fensterglases allein. Der Wert Transmission % 21 21
setzt sich zusammen aus dem Teil der Strahlung, der im Glas absorbiert wurde Reflexion % 65,9 66,3
und zeitversetzt Uber Warmestrahlen, Warmeleitung und Konvektion nach innen Absorption % 13,2 12,7
gelangt. F, 0,26 025

—_— o . g 0,15 0,15
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die technischen Werte der Gewebe. ot
Die Tabellenangaben g, und F, basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,7 95,7
(U =1,2 W/m; g = 0,59) und auBenliegendem Sonnenschutz. T, npin % 21,2 21,2
Andere Verglasungen sind entsprechend neu zu berechnen. T, nnin % 3,8 3,8

Artikelnummer 4850160
Ballenbreite in mm 3200

17



Textilscreens

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fir zipSCREEN-Systeme

Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 5 % (Serge 600)

Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Standardgewebe mit 5 % Offnungsfaktor
bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz.

In groBer Farbauswahl verfligbar (Brandschutzklasse B1).

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 4 4 4 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 0 0 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 0 0 3 3 2 2 2 2
Transmission % 21 21 11,50 11,50 6,70 6,70 3,90 3,90
Reflexion % 65,90 66,30 47,60 55,30 37,20 26,90 33,20 25,20
Absorption % 13,20 12,70 40,90 33,20 56,20 66,40 63 70,90
Feo 0,26 0,25 0,19 0,18 0,16 0,17 0,14 0,15
[ShR 0,15 0,15 0,11 0,11 0,09 0,10 0,08 0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,7 95,7 94 94 94,50 94,50 97 97
T, nnin % 21,20 21,20 10,70 10,70 6,60 6,60 3,60 3,60
Ty nn in % 3,80 3,80 5,40 5,40 4,80 4,80 2,60 2,60

4850160 4850180 4850020 4850120
Ballenbreite in mm 3200 3500 3500 3200

3 B e e =]
Serge 5 % (Serge 600) % y
(flexibles Gewebe)
Namme | perau/pergrau austernschde  gau/gau  gau/kohe
1

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 4 3 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 0 0 0 0

Blendschutz 1 1 1 1 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 2 2 2 2
Transmission % 10,10 10,10 8,30 8,30 3,50 3,50 3,60 3,60
Reflexion % 38,30 39,40 17 18,40 15,10 15,10 9,90 12,60
Absorption % 51,70 50,50 74,70 73,30 81,30 81,40 86,50 83,80
e 0,19 0,19 0,20 0,20 0,16 0,16 0,17 0,17
9or 0,11 0,11 0,12 0,12 0,09 0,09 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94 92,10 92,10 96,50 96,50 96,60 96,60
T, nnin % 8,40 8,40 8 8 3,60 3,60 3,60 3,60

T, pnin % 5,20 5,20 7,10 7,10 3,10 3,10

3 3
Artikelnummer 4850300 4850480 4850010 4850080
Ballenbreite in mm 3500 3200 3500 3500

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
18 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur zipSCREEN-Systeme

Trendfarben

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name leinen / weil3
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 0 0 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 3 3 1 1
Transmission % 6,20 6,20 3,60 3,60 5,90 5,90 15,50 15,50
Reflexion % 6,70 6,70 5 4,80 3,70 3,70 58,20 56,40
Absorption % 87,10 87,10 91,40 91,60 90,40 90,40 26,40 28,10
Feo 0,19 0,19 0,18 0,18 0,15 0,15 0,21 0,22
it 0,11 0,11 0,10 0,10 0,08 0,08 0,13 0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,90 93,90 96,4 96,4 94,10 94,10 94,70 94,70
T, nnin % 4,80 4,80 3,60 3,60 4,40 4,40 13,70 13,70
T in % 4,80 4,80 3,30 3,30 5,40 5,40 4,60 4,60

Artikelnummer 4854670 4850420 4854660 4850340
Ballenbreite in mm 3200 2700 3200 3200

Serge 5 % (Serge 600) g
(flexibles Gewebe)

leinen / perlgrau

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 4 4 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 0 0 2 2 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 2 2 1 1 1 1
Transmission % 14,90 14,90 6,80 6,80 11,70 11,70 10,80 10,80
Reflexion % 52,50 52,70 43,90 48,30 49,20 44,60 43,50 47,10
Absorption % 32,50 32,40 49,30 44,90 39,10 43,60 45,70 42,10
Fe 0,22 0,22 0,15 0,14 0,19 0,20 0,19 0,18
9er 0,13 0,13 0,09 0,08 0,11 0,12 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94,20 94,20 98 98 95,10 95,10 95 95
T, nnin % 12,90 12,90 4,90 4,90 10,20 10,20 9,10 9,10
T, nnin % 5,30 5,30 1,70 1,70 4,40 4,40 4,40 4,40

4850370 4850350 4850200 4850360
Ballenbreite in mm 3200 2500 3200 2500

= im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 19



Textilscreens

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal flir zipSCREEN-Systeme

Trendfarben

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name weicher ton Sandstein

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 4 3 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 2 2 2 2
Transmission % 7,80 7,80 7,10 7,10 4,70 4,70 5,70 5,70
Reflexion % 24,70 22,50 20,50 20,40 26,50 21,50 21,10 28
Absorption % 67,50 69,70 72,40 72,50 68,80 73,80 73,20 66,30
Fe 0,19 0,19 0,19 0,19 0,16 0,16 0,17 0,16
Gt 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93 93 93,40 93,40 96,10 96,10 96 96
T, nnin % 7,30 7,30 6,80 6,80 4,50 4,50 5) 8
T, nnin % 6,30 6,30 3,50 3,50 3,50 3,50

6 6
4850490 4850500 4850030 4850220
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name kohle / bronze leinen / grau-gold maroon
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 3 3 3 3
Transmission % 3,90 3,90 6,10 6,10 11,20 11,20 7,60 7,60
Reflexion % 8,10 8,40 6,5 6 38,80 43,20 25,90 22,80
Absorption % 88 87,70 87,40 87,90 50 45,60 66,50 69,60
Fe 0,18 0,17 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18
Fior 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96,20 96,20 93,80 93,80 93,40 93,40 93,80 93,80
T, nnin % 3,80 3,80 6,10 6,10 9,10 9,10 6,40 6,40

T, nnin % 3,40 3,40 5,60 5,60 5,90 5,90

5,6 5,6
4850440 4850430 4850400 4854630
Ballenbreite in mm 2700 3200 2500 2700

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
20 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur zipSCREEN-Systeme

Trendfarben

Serge 5 % (Serge 600) Tk
(flexibles Gewebe) y

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 1 1 2 2 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 2 2 2 2
Transmission % 6,80 6,80 15,70 15,70 6,40 6,40 3 3
Reflexion % 27,70 21,70 42 42 29 22,2 29,20 22,60
Absorption % 65,60 71,50 42,30 42,30 64,60 71,40 67,80 74,40
Fe 0,17 0,18 0,24 0,24 0,17 0,18 0,14 0,14
it 0,10 0,11 0,14 0,14 0,10 0,11 0,08 0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94,90 94,90 92,90 92,90 95,60 95,60 97,70 97,70
T, nnin % 5,70 5,70 8,90 8,90 6,20 6,20 2,70 2,70

T, nnin % 4,70 4,70 6,50 6,50 3,90 3,90 2

2
Artikelnummer 4850050 4852500 4850060 4850150
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name palm
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0
Blendschutz 1 1 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 2 2
Transmission % 7,10 7,10 5,60 5,60
Reflexion % 12,60 14,40 18,40 16,80
Absorption % 80,30 78,50 76 77,6
Fe 0,20 0,20 0,18 0,18
or 0,12 0,12 0,10 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,10 93,10 95,40 95,40
T nh in % 7 7 4,70 4,70
T, nnin % 6,30 6,30 4,10 4,10

Artikelnummer 4854610 4850070

Ballenbreite in mm 2700 3200

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 21



Textilscreens

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal flir zipSCREEN-Systeme

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Glasfasergewebe Serge 5 % (Serge 600)

Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Standardgewebe mit 5 % Offnungsfaktor bietet
ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz. In groBer Farbauswahl
verfugbar (Brandschutzklasse B1).

Serge 5 % (Serge 600) =
(flexibles Gewebe) : r -

Name weif3 / weiB-perigrau
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 0 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 1 1 1 2 2 2 2
Transmission % 12,40 12,40 11,70 11,70 3,60 3,60 7,50 7,50
Reflexion % 59,80 64,20 50,90 46,90 23 19,80 31 35,20
Absorption % 27,70 23,40 37,40 41,40 73,40 76,50 61,50 57,30
e 0,18 0,17 0,19 0,19 0,15 0,15 0,18 0,17
Gt 0,11 0,10 0,11 0,11 0,09 0,09 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96,40 96,40 94,60 94,60 97,10 97,10 96,60 96,60
T, nnin % 11,60 11,60 9,90 9,90 3 3 4,40 4,40

Tv, n-n in % 4,80 4,80 2,50 2,50

3 3 3 3
Artikelnummer 4850190 4850270 4850130 4850310
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

perlgrau / weiB-sand

Name lagoon
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 1 1 2 2
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 3 3 2 2
Transmission % 7,50 7,50 6,80 6,80 8,70 8,70 9,40 9,40
Reflexion % 16,70 16,50 15,20 15,80 42,60 38,90 36,50 37
Absorption % 75,80 76 78 77,40 48,70 52,40 54,10 53,60
Fs 0,20 0,20 0,19 0,19 0,17 0,18 0,19 0,19
9ior 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 92,80 92,80 93,50 93,50 93,90 93,90 95,10 95,10
T, nnin % 5,60 5,60 ) 5 7,80 7,80 7,70 7,70
T, nnin % 6,40 6,40 5,80 5,80 5,50 5,50 4,40 4,40

Artikelnummer 4854650 4854640 4850330 4850210
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
22 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur zipSCREEN-Systeme

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name safari leinen / lichen - nasser nd . entenei
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 1 1 3 3 3 3
Transmission % 8,70 8,70 8,30 8,30 8,30 8,30 7,10 7,10
Reflexion % 29,80 38,30 21,10 32 27,90 27,90 22,50 25,30
Absorption % 61,50 58 70,60 59,70 63,80 63,80 70,40 67,60
Fs 0,21 0,21 0,2 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18
it 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,60 93,60 96,10 96,10 93,1 93,1 93,80 93,8
L in % 7,90 7,90 7,80 7,80 7,40 7,40 6,60 6,60
L. in % 5,80 5,80 3,40 3,40 6,20 6,20 5,60 5,60

Artikelnummer 4854580 4850380 4850470 4850460
Ballenbreite in mm 2700 2500 3200 3200

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

Name jade fluB moos grau / gold
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 1
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 1 1 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 3 3 2 2
Transmission % 7,10 7,10 6,40 6,40 9 9 4,90 4,90
Reflexion % 17,90 17,90 18,20 18,40 34,20 31,40 29,50 22,80
Absorption % 75 75 75,40 75,20 56,80 59,60 65,50 72,30
Fs 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,16
or 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,20 93,20 94,20 94,20 94,10 94,10 96,30 96,30
T, nh in % 7 7 6 6 6,80 6,80 4,30 4,30
L. in % 6,10 6,10 5,30 5,30 5,40 5,40 3,30 3,30

Artikelnummer 4850450 4854600 4854620 4850040
Ballenbreite in mm 2700 2700 2700 3200

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 23



Textilscreens

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur zipSCREEN-Systeme

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Serge 5 % (Serge 600)
(flexibles Gewebe)

coconut grau / grin grau / turkis

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 1 0 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 1 1 3 3 2 2 3 3
Transmission % 10,50 10,50 7,30 7,30 6,50 6,50 7,30 7,30
Reflexion % 26,10 35,30 14,40 15,20 23,50 19,90 28,90 23,80
Absorption % 63,40 54,30 78,30 77,50 70,10 73,70 63,80 68,80
e 0,21 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18
Gt 0,13 0,12 0,12 0,12 0,1 0,11 0,10 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,80 95,80 93 93 94,60 94,60 94 94
T, nnin % 8,40 8,40 7,10 7,10 6 6 6,30 6,30
T in % 3,70 3,70 6,40 6,40 4,80 4,80 5,40 5,40

v, n-n

Artikelnummer 4850390 4854590 4850090 4850100
Ballenbreite in mm 2500 2700 3200 3200

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
24 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Glasfasergewebe mit mehr Blendschutz (Mehrpreis)

Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 1 % - Trendfarben

Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit ca. 1-2 % Offnungsfaktor bietet sehr guten
Blendschutz bei reduzierter Transparenz. Vor allem fir Rdume mit erhdhtem Blendschutzbedarf
geeignet. (Brandschutzklasse B1). Mehrpreisgruppe 1

Serge 1 % (flexibles Gewebe) A e
i e e e ﬁ =
o =, u plls "u_ ¥, Cw Wy, - - S
Name _ wei3 / perlgrau grau / weiB perlgrau / perlgrau

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 2 2 1 1 1 1 1 1

Blendschutz 1 1 2 2 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 1 2 2 2 2 2 2
Transmission % 12,80 12,80 5,30 5,30 2,20 2,20 2,80 2,80
Reflexion % 71,30 71,30 48,80 58,80 44,80 31,20 36,90 36,90
Absorption % 15,90 15,90 45,90 36,20 53 66,66 60,30 60,30
Feo 0,16 0,16 0,13 0,13 0,10 0,10 0,08 0,08
9or 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 97,50 97,50 98,70 98,70 98,90 98,90 98,40 98,40
T, nnin % 12,90 12,90 4,30 4,30 2 2 2,10 2,10
T in % 2,20 2,20 1,10 1,10 0,90 0,90 1,40 1,40

Artikelnummer 4853730 4854520 4854530 4853760
Ballenbreite in mm 2700 2700 2700 2700

Serge - (ﬂeXibleS Gewebe) ------

Name grau / grau grau / kohle
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 0 0 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 2 2
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 2,40 2,40 10,50 14 1,10 1,10 5,90 5,90
Reflexion % 17,40 17,40 9,90 12,60 5,90 5,90 54,20 54,20
Absorption % 80,20 80,20 88,30 84,80 93 93 39,90 39,90
Feo 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10
or 0,06 0,06 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 97,90 97,90 98,80 98,80 98,90 98,90 98,40 98,40
T, nnin % 2,20 2,20 1,20 1,20 1,10 1,10 3,70 3,70
T, 2in % 1,80 1,80 0,90 0,90 1,30 1,30

Artikelnummer 4853770 4854540 4853790 4853740
Ballenbreite in mm 2700 2700 2700 2700

= im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 25



Textilscreens

Glasfasergewebe mit mehr Blendschutz (Mehrpreis)

Trendfarben

Serge 1 % (flexibles Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2)

Sommerlicher Warmeschutz extern

Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %
Absorption %

B

[}
gm(
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)
T, nh in %

in 9
T, nnin %

bronze / bronze

1 2

4 4

0 0

3 3

2 2

2 2
1,40 1,40
8,60 8,60

90 90
0,10 0,10
0,06 0,06
98,70 98,70
1,30 1,30
1,10 1,10

Artikelnummer 4853780
Ballenbreite in mm 2700

26

= im Gewebeféacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Glasfasergewebe mit mehr Transparenz (Mehrpreis)

Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 10 %

Ihre Wah fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 10 % Offnungsfaktor bietet hohe
Transparenz bei reduziertem Sonnenschutz und wenig Blendschutz.
(Brandschutzklasse B1). Mehrpreisgruppe 1

STRTT
Serge 10 % ﬁ:‘ﬁ‘ I

(flexibles Gewebe) Fﬂ;ﬁl—%ﬂ

el Pt}

I
Name _ grau / weiB perlgrau / perigrau

grau / grau

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 0 0

Blendschutz 0 0 1 1 0 0 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 0 0 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 4 4 3 3
Transmission % 23,30 23,30 12,40 12,40 13,30 13,30 10,60 10,60
Reflexion % 63,80 63,80 34,60 26,50 33,10 33,10 16 15,8
Absorption % 12,90 12,90 53 61,10 53,60 53,60 73,40 73,60
Fs 0,28 0,28 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
it 0,17 0,17 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 10,60 10,60 10,50 10,50 10,90 10,90 10,20 10,20
T, nnin % 23,20 23,20 12,20 12,20 12,10 12,10 10,40 10,40
T, nnin % 9,60 9,60 9,70 9,70 10,10 10,10 9,40 9,40

Artikelnummer 4854790 4854770 4854800 4854760
Ballenbreite in mm 2700 2700 2700 2700

Serge 10 %
(flexibles Gewebe)

Name grau / kohle

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0

Blendschutz 0 0 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3
Transmission % 10,30 10,30 9,60 9,60
Reflexion % 10,40 12,40 5,30 5,20
Absorption % 79,30 77,30 85,10 85,20
Fs 0,23 0,23 0,24 0,24
or 0,14 0,14 0,14 0,14
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 10,10 10,10 9,60 9,60
T, nh in % 10,20 10,20 9,60 9,60
L. in % 9,30 9,30 8,90 8,90

Ballenbreite in mm 2700 2700

= im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 27



Textilscreens

Glasfasergewebe abdunkelnd/blickdicht (Mehrpreis)

Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 0 % (blickdicht)

Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Dach Gewebe mit 0 % Offnungsfaktor. Vor allem fiir Schlaf- oder Konferenzraume, wenn eine

Abdunkelung bzw. Blickdichtigkeit gewlnscht ist. Lichtreflektionen/Lichteintritt immer Uber die Zip-Anlagen vorhanden! (Brandschutzklasse B1).
Bei Einsatz in zZipSCREEN Anlagen tritt leichte Wellenbildung im Randbereich auf und ElementmaBe sind begrenzt. Mehrpreisgruppe 2

Serge 0 % (blickdicht)
(flexibles Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 2 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 4 4 4 4 4 4 4 4
Sichtschutz bei Nacht 4 4 4 4 4 4 4 4
Sichtkontakt nach auBen 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmission % 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflexion % 68,80 33,70 47,80 33,20 40,30 33,70 35,50 34
Absorption % 31,20 66,30 52,20 66,80 59,70 66,30 64,50 66,0
Fs 0,03 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06
9ior 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 100 100 100 100 100 100 100
T, nnin % 0 0 0 0 0 0 0 0
Ty nn in %

Artikelnummer

0 0 0 0 0 0 0 0
4854680 4854690 4854710 4854700

Ballenbreite in mm

Serge 0 % (blickdicht)
(flexibles Gewebe)

Name grau / kohle
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 1 0 1
Blendschutz 4 4 4 4 4 4 4 4
Sichtschutz bei Nacht 4 4 4 4 4 4 4 4
Sichtkontakt nach auBen 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmission % 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflexion % 18,20 33,40 17,20 33,10 11 33,70 6,20 33,40
Absorption % 81,80 66,60 82,80 66,90 89,0 66,30 93,80 66,60
Fs 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06
[<hR 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 100 100 100 100 100 100 100
T, nnin % 0 0 0 0 0 0 0 0
Ty nn in % 0 0 0 0

0 0 0 0
Artikelnummer 4854720 4854730 4854740 4854750
Ballenbreite in mm 2100 2100 2100 2100

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
28 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyestergewebe mit textilem Aussehen, ausgewogenen
Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal fur zipSCREEN-Systeme

Trendfarben
Polyestergewebe Veozip 5 % - Trendfarben
Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 5 % Offnungsfaktor und textilem Aussehen und Haptik, bietet

ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Hinweis: max. Ballenbreite = 2900 mm! (Ballenbreite 3200 mm erst ab Oktober 2021 lieferbar!)

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)

o 12 Batot A Lt = e

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 0 0

Blendschutz 2 2 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 3 3 3 3
Transmission % 9 9 9 9 7 7 7 7
Reflexion % 59 59 50 50 37 37 18 18
Absorption % 32 32 4 4 56 56 75 75
Fe 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
[<hR 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94 94 94 94 94 94 94
T, nnin % 8 8 8 8 7 7 6

in 9
T, nnin %

5 5 6 6 6 6 6 6
Artikelnummer 4854960 4854970 4854990 4855030
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5
Reflexion % 17 17 7 7 10 10 8 8 5 5
Absorption % 77 77 88 88 84 84 87 87 9 <

% 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Gior 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94 95 95 94 94 95 95 94 94

T, nh in % 6 6 5 5 6 6

in 9
T, nnin %

5 5 5 5 5 5 4 4 0 0
4855050 4855070 4855080 4855090 4855100
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200 3200

= im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 29



Textilscreens

Polyestergewebe mit textilem Aussehen, ausgewogenen
Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal flr zipSCREEN-Systeme

Weitere Farben (langere Lieferzeit)
Polyestergewebe Veozip 5 % - weitere Farben (langere Lieferzeit)
Ihre Wahl fiir ZipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 5 % Offnungsfaktor und textilem Aussehen und Haptik, bietet

ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Hinweis: max. Ballenbreite = 2900 mm! (Ballenbreite 3200 mm erst ab Oktober 2021 lieferbar!)

e
Veozip 5 % (flexibles Gewebe) %ﬁﬁﬁ% fatateiy = ; T
b e e s 1 L 15 XXy T
Name Kumulus Makadamia Mistral Tundra
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 6 6 5 5 5 5 6 6
Reflexion % 37 37 29 29 28 28 27 27
Absorption % 57 57 66 66 67 67 67 67
R 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16
Gt 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94 96 96 95 95 95 95
T, o in % 6 6 4 4 5) 5 5 5

in 9
T, nnin %

4 4 4 4
Artikelnummer 4854980 4855000 4855010 4855020
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

o
(0)]
~
~

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)

Name Seeldwe Schatten

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0

Blendschutz 1 1 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 2 2
Transmission % 8 5 5
Reflexion % 13 13 7 7
Absorption % 79 79 88 88

Fe 0,2 0,2 0,18 0,18

9t 0,12 0,12 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 92 92 94 94
T nh in % 7 7 5
T, nnin % 7 7 5 5

Ballenbreite in mm 3200 3200

= im Gewebeféacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur rollSCREEN

Trendfarben

Polyestergewebe Soltis 92 (Soltis Perform 92)

Ihre Wahl fir rollSCREEN Anlagen als idealen Kompromiss aus Warmeschutz, Sichtkontakt,
Blendschutz und Sichtschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zZipSCREEN Anlagen
tritt verstarkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhdhe begrenzt.

Soltis 92 (starres Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz
Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen

Transmission %

Reflexion %

Absorption % 10 10 49 49 55 87 87 87
Fe 0,24 0,24 0,16 0,16 0,14 0,19 0,19 0,19
o 0,14 0,14 0,10 0,10 0,08 0,11 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96 96 96 95 95 96 96
T, pnin % 17 17 6 6 4 4 5 5
T, nnin % 3 3 4 4

4 4 4 4
Artikelnummer 4851090 4851340 4851190 4851120
Ballenbreite in mm 2670 1770 2670

Soltis 92 (starres Gewebe)

TR

S I‘i
i

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)

Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1
Blendschutz 2 2
Sichtschutz bei Nacht 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2
Transmission % 9 9
Reflexion % 46 46
Absorption % 45 45
Fe 0,17 0,17
ot 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96
Tynh in % 8
T, nnin % 4 4

Artikelnummer 4851210
Ballenbreite in mm 2670

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Textilscreens

Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur rollSCREEN

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Polyestergewebe Soltis 92 (Soltis Perform 92)

lhre Wah! fir rollSCREEN Anlagen als idealen Kompromiss aus Warmeschutz, Sichtkontakt,
Blendschutz und Sichtschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen
tritt verstarkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhéhe begrenzt.

Soltis 92 (starres Gewebe)

Name alu / weil alu/alu alu / mittelgrau wolkengrau

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 2 1 1 1 1 1 1

Blendschutz 1 1 1 1 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 1 1 1 2 2 1 1
Transmission % 10 9 8 8 4 4 12 12
Reflexion % 50 70 46 46 38 25 56 56
Absorption % 40 21 46 46 58 71 32 32
R 0,17 0,13 0,16 0,16 0,13 0,15 0,18 0,18
Gt 0,10 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95 95 97 97 97 97 97 97
T, npin % 11 11 8 8 4 4 8,80 8,80

in 9
T, nnin % 4

4 8 3 4 4 8 3
Artikelnummer 4851140 4851130 4851200 4851470
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670 2670

. e mﬁ: .:""."ﬂ
e L
Soltis 92 (starres Gewebe) = % memmasie m s msmras mp
o e e S T i

Name metall gehdmmert beton champagner
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 3 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 1 1 1 1
Transmission % 3 3 3 3 19 ) € 9
Reflexion % 85 €5 19 19 64 64 48 63
Absorption % 62 62 78 78 17 17 43 28
Fs 0,13 0,13 0,15 0,15 0,24 0,24 0,17 0,14
9ior 0,07 0,07 0,09 0,09 0,14 0,14 0,10 0,08
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96 97 97 97 97 96 96
T, nnin % 3,50 3,50 5} 5 17 17 10 10

in 9
T, nnin %

4 4 5 5 4 4 4 4
Artikelnummer 4851100 4851330 4851360 4851110
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670 2670

= im Gewebeféacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
32 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur rollSCREEN

Weitere Farben (l&ngere Lieferzeit)

Soltis 92 (starres Gewebe)

Name hanf pfeffer kupfer havannabraun

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 0 0

Blendschutz 2 2 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 9 9 7 7 8 8 4 4
Reflexion % 49 49 30 30 35 35 19 19
Absorption % 42 42 63 63 57 57 77 7

Fe 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,16 0,16

o 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 97 97 95 95 97 97 96 96

T, nnin % 5,80 5,80 5,60 5,60 3,80 3,80 3,50 3,50

T, nnin % 3 3

3 3 5 5 3 3
Artikelnummer 4851400 4851050 4851490 4851410
Ballenbreite in mm 2670 2670 1770 1770

Soltis 92 (starres Gewebe)

Name bronze rot orange butterblumengelb

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 3 3 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 1 1 1 1

Blendschutz 3 3 3 3 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 1 1 1 1
Transmission % 2 2 12 12 17 17 21 21
Reflexion % 12 12 28 28 a7 47 54 54
Absorption % 86 86 60 60 36 36 25 25
Fe 0,15 0,15 0,22 0,22 0,24 0,24 0,27 0,27
ot 0,09 0,09 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,16
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96 96 96 97 97 95 95
Tynh in % 3,80 3,80 4,10 4,10 11 11 16,70 16,70

T, nnin % 4 4 4

4 3 3 5 5
Artikelnummer 4851080 4851540 4851530 4851320
Ballenbreite in mm 2670 1770 1770 1770

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 33



Textilscreens

Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz
sowie Transparenz, ideal fur rollSCREEN

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Soltis 92 (starres Gewebe)

Name moosgrin kafer

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 0 0
Blendschutz 3 3 1 1 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 1 1 2 2 2 2
Transmission % 8 8 15 15 4 4 5 5
Reflexion % 42 42 51 51 28 28 16 16
Absorption % 50 50 34 34 68 68 79 79

e 0,16 0,16 0,22 0,22 0,15 0,15 0,17 0,17

Gior 0,10 0,10 0,13 0,13 0,09 0,09 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 97 97 97 97 98 98 96 96
T, npin % 5,20 5,20 10,30 10,30 5} 5 4 4

T, nnin % 4 4
-

3 3 3 3 4 4
Artikelnummer 4851480 4851260 4851270 4851240
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Soltis 92 (starres Gewebe) -

Name lagune

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1
Blendschutz 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2
Transmission % 8 8
Reflexion % 36 36
Absorption % 56 56

Fe 0,17 0,17

Gior 0,10 0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 97 97
T, nnin % 5 5
T in % 5) 5

v, n-n

Artikelnummer 4851280
Ballenbreite in mm 1770

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
34 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyestergewebe mit mehr Transparenz, ideal fur rollSCREEN

Trendfarben

Polyestergewebe Soltis 88 (Soltis Harmony 88) - Trendfarben

lhre Wahl fir rollSCREEN Anlagen. Das Gewebe ermdglicht einen guten Sichtkontakt bei gleichzeitigem Warmeschutz. Gute Sicht
nach auBen, aber wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt
verstarkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhéhe begrenzt.

(R RN RN NN
SRR EE B
AR RA W

Soltis 88 (starres Gewebe)

-t Y , :
Narme T
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 0 0
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 2 2
Transmission % 13 13 9 9 24 24
Reflexion % 38 38 8 8 62 62
Absorption % 49 49 83 83 14 14
Fe 0,22 0,22 0,23 0,23 0,29 0,29
o 0,13 0,13 0,13 0,13 0,17 0,17
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 91 91 90 90 91 91
T, nnin % 11 11 9 9 21 21

T, in % e] 9

9 9 8 8
Artikelnummer 4854230 4854180 4854240
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

35



Textilscreens

Polyestergewebe mit mehr Transparenz, ideal fUr rollSCREEN

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Polyestergewebe Soltis 88 (Soltis Harmony 88)

lhre Wah! fir rollSCREEN Anlagen. Das Gewebe ermdglicht einen guten Sichtkontakt bei gleichzeitigem Warmeschutz. Gute Sicht
nach auBen, aber wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt
verstarkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elemenththe begrenzt.

I "TEE ."1'-:-.4':} ;'::
Soltis 88 (starres Gewebe) A CEULALCA LA R - e pat it
sEs R ERTaREE RO RO B @ RIS ST R T AR AN
s ssmraasEneeenen PTRERENERFETRER Ry
i AdSY AR AR S e A de e & el R -
Name weiB alu/alu beton schwarz
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 0 0
Blendschutz 0 0 0 0 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 3 3 3 3
Transmission % 24 24 13 13 8 8
Reflexion % 65 65 44 44 16 16 6 6
Absorption % 11 11 43 43 75 75 86 86
R 0,28 0,28 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22
[SHR 0,17 0,17 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 91 91 92 92 91 91 91 91
Ty nh in % 22 22 12 12 9 9 8 8
L. in % 9 9 8 8 8 8 8 8

4854170 4854190 4854220 4854200
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670 2670

Soltis 88 (starres Gewebe)

Name bronze hanf sandbeige aschbraun

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 1 1 1

Blendschutz 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 3 3 3 3
Transmission % 9 9 15 15 14 14 10 10
Reflexion % 12 12 44 44 42 42 26 26
Absorption % 79 79 41 41 44 44 64 64
e 0,22 0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21
Gt 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 91 91 90 90 91 91 91 91
T, nnin % 8 8 12 12 11 11 9 9

T, 0ain % 8 8 9 9 8 8

8 8
Artikelnummer 4854160 4854250 4854210 4854280
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670 2670

= im Gewebeféacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
36 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyestergewebe mit mehr Transparenz, ideal fUr rollSCREEN

Weitere Farben (l&ngere Lieferzeit)

iR AR AR ERa
ERERRRR SRR
Soltis 88 (starres Gewebe) Li::b-t-\i. J..-.,_L.t" "

i A R N
B N N s

Name pfeffer paprika aprikose bambus
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 2 2 2 2 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 2 2 3 3
Transmission % 12 12 16 16 24 24 17 17
Reflexion % 29 29 €8 88 52 52 33 88
Absorption % 59 59 51 51 24 24 50 50
Fe 0,22 0,22 0,26 0,26 0,31 0,31 0,27 0,27
9r 0,13 0,13 0,15 0,15 0,18 0,18 0,16 0,16
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 91 91 91 91 91 91 90 90
T, nnin % 10 10 10 10 19 19 13 13

Tv, n-n in % 8 8

9 9 8 8 9 9
Artikelnummer 4854150 4854270 4854290 4854300
Ballenbreite in mm 2670 1770 1770 1770

FRERTERANRIT AN A

FAETTRTTYTYET YR Y N,

Soltis 88 (starres Gewebe) TYs IR TERATIIEY I
L3 L E N R W W

TETE T YY YTy ey

Name bermuda feige
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0
Blendschutz 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3
Transmission % 13 13 10 10
Reflexion % 37 37 17 17
Absorption % 50 50 73 73
Fe 0,22 0,22 0,22 0,22
it 0,13 0,13 0,13 0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 91 91 90 90
T, nnin % 10 10 9
T, nnin % 8 8 9 9

Ballenbreite in mm 1770 1770

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 37



Textilscreens

Polyestergewebe abdunkelnd/blickdicht, ideal fur rollSCREEN (Mehrpreis)

Trendfarben

Polyestergewebe Soltis B92 (Soltis Opaque B92)

lhre Wah! fir rollSCREEN Anlagen mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt
nach auBen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchléssig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN
Anlagen tritt verstérkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhdhe begrenzt. Mehrpreisgruppe 2

Soltis B92 (starres Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz
Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %
Reflexion %
Absorption %
F

[}
gto(
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)
T, nnin %
Ty nnin %

Artikelnummer

Ballenbreite in mm

||<

b e e

1 1 2
4 4
1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
45 29 a7 29 32 29
55 71 53 71 68 71
0,08 0,11 0,08 0,11 0,10 0,11
0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06
100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0
4851600 4851590 4851570

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyestergewebe abdunkelnd/blickdicht, ideal fur rollSCREEN (Mehrpreis)

Weitere Farben (langere Lieferzeit)

Polyestergewebe Soltis B92 (Soltis Opaque B92) - weitere Farben (l&dngere Lieferzeit)

lhre Wahl fir rollSCREEN Anlagen mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt
nach auBen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchléssig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN
Anlagen tritt verstérkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhdhe begrenzt. Mehrpreisgruppe 2

Soltis B92 (starres Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 2 1 1 1 0 1
Blendschutz 4 4 4 4 4 4
Sichtschutz bei Nacht 4 4 4 4 4 4
Sichtkontakt nach auBen 0 0 0 0 0 0
Transmission % 0 0 0 0 0 0
Reflexion % 80 29 49 29 10 29
Absorption % 20 71 51 71 90 71
Fe 0,04 0,11 0,08 0,11 0,13 0,11
9ot 0,02 0,06 0,05 0,06 0,08 0,06
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 100 100 100 100 100
T, nnin % 0 0 0 0 0 0

in 9
Ty nnin % 0

0 0 0 0 0
Artikelnummer 4851560 4851580 4851550
Ballenbreite in mm 1700 1700 1700

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).

Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 39



Textilscreens

Acrylgewebe blickdicht

Trendfarben

Acrylgewebe Infinity

lhre Wah! fir zipSCREEN Anlagen. Das PVC-freie Acrylgewebe bietet Blend- und

Sichtschutz, aber keinen Sichtkontakt nach auBen (keine Brandschutzklasse).
Schattenrisse vor allem bei hellen Geweben mdglich. Ohne Mehrpreis

Infinity (flexibles Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz
Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %
Reflexion %
Absorption %
F

C
gto(
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)
Ty, N %

v, n
,in %

—

o NN

27,10
63,90
9
0,32
0,18
90,50
28,10
0,20

-

o NN

27,10
63,90
9
0,32
0,18
90,50
28,10
0,20

—_

a O ~ W

32,10
62,90
0,15
0,07
98,80
3,60

| ﬂ,ﬁ;ﬂ.f l,

1

3
4
0
5
32,10
62,90
0,15
0,07

98,80
3,60

3,30
14,20
82,50

0,16
0,05

100
0,20

3,30
14,20
82,50

0,16

0,05

100

0,20

0,20
9,40
90,40
0,14
0,08
100

0,20
9,40
90,40
0,14
0,08
100

Artikelnummer 4854820 4854870 4854900 4854930
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

Infinity (flexibles Gewebe)

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz
Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %
Reflexion %
Absorption %
F

C
gto(
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)
T, nh in %

in 9
T, nnin %

[ T Y O N

o

2,10
97,90
0,15
0,05
100
0
0

-

o &~ b

2,10
97,90
0,15
0,05
100
0
0

-

0,90
19
80,10
0,13
0,05
99
0,30
0

~

0,90
19
80,10
0,13
0,05
99
0,30
0

4
0
7,90
31,50
60,60
0,18
0,08
99,90
0,20
0

~

4
0
7,90
31,50
60,60
0,18
0,08
99,90
0,20
0

@ O O » » O »

0,15
0,09
100
0
0

wald

o O O ~ A O B DN

(e}
N

0,15
0,09
100
0
0

4854860 4854890 4854840 4854940
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

= im Gewebeféacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).

Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Acrylgewebe blickdicht

Weitere Farben (l&ngere Lieferzeit)

Acrylgewebe Infinity

lhre Wahl fur zipSCREEN Anlagen. Das PVC-freie Acrylgewebe bietet Blend- und
Sichtschutz, aber keinen Sichtkontakt nach auBen (keine Brandschutzklasse).
Schattenrisse vor allem bei hellen Geweben moglich. Ohne Mehrpreis

Infinity (flexibles Gewebe)

Name stein mausgrau flanell graubeige
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 1 1
Blendschutz 2 2 3 3 4 4 2 2
Sichtschutz bei Nacht 3 3 4 4 4 4 2 2
Sichtkontakt nach auBen 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmission % 14,80 14,80 5 5 1 1 20,70 20,70
Reflexion % 48,30 48,30 27,60 27,60 17 17 55,80 55,80
Absorption % 36,90 36,90 67,40 67,40 82 82 23,50 23,50
Fe 0,22 0,22 0,16 0,16 0,13 0,13 0,27 0,27
9or 0,12 0,12 0,07 0,07 0,05 0,05 0,15 0,15
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94,70 94,70 98,10 98,10 99,50 99,50 93,90 93,90
T, npin % 14,20 14,20 3,30 3,30 0,90 0,90 18,60 18,60

T, i % 0 0 0,20 0,20

0 0 0 0
Artikelnummer 4854880 4854910 4854920 4854850
Ballenbreite in mm 3200 3200 3200 3200

Infinity (flexibles Gewebe)

akbf I WERE
Name dine blau

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1

Blendschutz 2 2 4 4
Sichtschutz bei Nacht 3 3 4 4
Sichtkontakt nach auBen 0 0 0 0
Transmission % 13,10 13,10 7 7
Reflexion % 42,60 42,60 24 24
Absorption % 44,30 44,30 69 69

Fe 0,21 0,21 0,19 0,19

or 0,11 0,11 0,11 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 99,20 99,20 100 100
T, nnin % 9,40 9,40 0 0
T, nnin % 0,20 0,20 0 0

Artikelnummer 4854830 4854950
Ballenbreite in mm 3200 3200

= im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 41



Textilscreens

Spezialgewebe (teilweise Mehrpreis)

Insektenschutzgewebe (ohne Mehrpreis)

Der ROMA zipSCREEN.2 mit Insektenschutzgewebe halt effektiv fliegende Plagegeister fern.

ZipSCREEN.2 mit Insektenschutzgewebe.
Schutz gegen fliegende Insekten.

Gewebe schwarz

Gegen fliegende Insekten

Schwarzer ReiBverschluss

Fallstab mit Birste

Zusétzliche Abdichtung der Fallstabecken
Tuchleitprofil eloxiert

4854550 e et ene 4000 mm
=— Maximale Flache: 14 m?
Elabeiateliiinin 2500 Baustoffklasse Gewebe: B1

Name Insektenschutzgewebe

Weitere Hinweise zu ElementgréBen im aktuellen Technik-Katalog.

Serge 1 %, Serge 5 %, Serge10 % Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster

FUr einen freien Blick in den Garten.
Gewebe aus PVC-ummantelten Glasfasergarnen, Webart Serge mit PVC-Sichtfenster. Elementmehrpreis.

Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster
(nur zipSCREEN.2)

Elementbreite maximal 4000 mm
Elementhohe maximal 3000 mm

If .. |

Name Gewebe + Sichtfenster

Weitere Hinweise siehe S. 50

Ballenbreite in mm 1400 LR = Linksroller, RR = Rechtsroller

Bedrucktes Gewebe (Mehrpreis auf Anfrage)

Wir bedrucken Textilscreens in einem digitalen, mehrfarbigen Druckverfahren,
vergleichbar mit dem Drucken von Fotos auf Papier.

Bedruckbare Gewebetypen:

® Serge 5 % (Serge 600)

e Serge 1 %

® Soltis 92

e Serge 10 %

® Serge 0 % (blickdicht). Nur auf Oberseite.
* Soltis B 92

e "
i }p’.‘
G

Nicht aufgefiihrte Gewebe sind nicht bedruckbar.

Name Bedrucktes Gewebe

Weitere Informationen hierzu siehe S. 43-45

Ballenbreite in mm

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
42 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Informationen zum Bedrucken von Gewebe von Textilscreens

Digitales Druckverfahren

Wir bedrucken Gewebe von Textilscreens in einem digitalen, mehrfarbigen Druckverfahren, vergleichbar mit dem
Drucken von Fotos auf Papier. Die Farbe wird sehr fein zerstaubt und haftet so nur auf einer Seite des Gewebes.
Je nach Gewebetyp und Lichteinstrahlung kann das Motiv auf der Riickseite des Gewebes sichtbar sein.
StandardméBig wird ein weiBes Gewebe bedruckt, es ist auch die Bedruckung von farbigen Gewebe maglich.
Dabei wird die Motivflache in weil3 vorgedruckt, um bei jeder Gewebefarbe die gleichen Ausgangsbedingungen zu
schaffen. In einem zweiten Durchgang wird die gewlnschte Farbe Uberdeckend aufgebracht.

1. Material

Bedruckbare Gewebetypen: Bei der Druckerei vorritig:

. Serge 5 % (Serge 600) . Serge 5 % (Serge 600) weil/weiB — Art. Nr. 4850160
. Serge 1 % . Serge 1 % weiB/weil3 - Art. Nr. 4853730

. Serge 10 % . Soltis 92-2044 weiB - Art. Nr. 4851090

. Soltis 92

. Soltis B 92

. Serge 0 % (blickdicht)

2. Moglichkeiten

. Texte

. Generell alle Farben (CMYK + weif3)

. Logos und Schriftziige (einfarbig, mehrfarbig)

. farbige Bildmotive (z.B. Landschaften, Referenzbilder, Innenaufnahmen, Stillleben, ...)

3. Einschrankungen
Das Motiv wird immer auf die unbearbeitete Gewebebahn gedruckt.
Die maximale Gewebereite entnehmen Sie bitte dem Gewebe-Berater.

Folgende Einschrankungen sind zu beachten:
. es kann nicht Uber eine eventuelle Quernaht gedruckt werden
. Bei groBen homogenen Farbflachen kann es zu kleinen fehlerhaften Stellen kommen.
Je gréBer die homogene Flache und das Gewebe ist, desto eher kdnnen Fehler auftreten.
. die Farbe kann im Bereich der ReiBverschluss-SchweiBndhte vom restlichen Motiv abweichen
. die GréBe von Motiven kann um 5 mm abweichen
. die Position von Motiven kann um 1 % abweichen
. nur die Sonnenseite der Gewebe ist bedruckbar
. bei bedruckten farbigen Gewebe kann am Rand des Motivs maximal 1 mm weiBer Rand sichtbar sein
. die Lieferzeit erhoht sich fur Anlagen mit bedruckten Gewebe
(Lieferzeit ab Druckfreigabe Kunde, ca. 3 Wochen vorratige Gewebe, ca. 5 Wochen nicht vorratige Gewebe)

4. Empfehlungen

Generell empfehlen wir bei komplexeren Motiven, bzw. beim Druck auf bunte Gewebe, die Gestaltung

der Motive mit unserer Marketingabteilung abzustimmen. Bei Motiven mit vollfidchigem buntem Hintergrund
empfehlen wir die Bedruckung eines farbigen Gewebes, anstatt auf einem weien Gewebe. So wird die Wertigkeit
des Gewebes gesteigert und die Haltbarkeit des Drucks erhoht.

5. Listenmehrpreise fiir Gewebedruck

Bei den Preisen wird zwischen 1-fachem und 2-fachem Druck unterschieden.

. 1-facher Druck: alle Motive auf weiBem Gewebe, weiBe Motive auf buntem Gewebe
. 2-facher Druck: bunte Motive auf farbigem Gewebe

. Gewebe einrichten: 100,00 €

. 1-facher Druck: 40,00 €/m?2

. 2-facher Druck: 70,00 €/m2

6. Ansprechpartner/Ablauf

Anfragen sind an den flr den jeweiligen Kunden zusténdigen Sachbearbeiter zu richten.
Die Sachbearbeitung tritt mit dem Marketing in Kontakt. Erst nach Kundenfreigabe

der AB/des Motivs wird ein evitl. bendtigtes Gewebe flr den Druck bestellt.

Vollfiachiger 4-farbiger Fotodruck
Serge 5 % Serge 600) weil/weil3

4-farbiger Digitaldruck
Serge 1 % weiB/weil3

4-farbiger Digitaldruck
Soltis 92 weil3

= im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.
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Textilscreens

Informationen zum Bedrucken von Textilscreens

7. Anforderungen an Grafikdaten
Fur ein optisch ansprechendes Motiv auf einem Gewebe sind folgende Anforderungen zu beachten.

7.1. Bildmaterial
FUr Druckerzeugnisse soll das Bildmaterial (Fotos, Bilder, Scans) mindestens 150 dpi in der zur
verwendenden GroBe (GroBe des Motives auf dem Gewebe) aufweisen.
Je hoher die Bildaufldsung, desto besser ist die Qualitat der Abbildung auf dem Druckerzeugnis.
. Bildmaterial mit einer Auflésung von weniger als 72 dpi ist fur Druckdaten nicht geeignet. Abbildungen
aus dem Internet entsprechen in keiner Weise den Anforderungen fur den Aufdruck.
. Bildmaterial in Form eines Worddokumentes ist nicht brauchbar. Bitte liefern Sie die Bilder immer separat an.

7.1. Dateiformat
. Fotos: JPEG, TIFF, PSD
. Logos: EPS, Al

7.3. Farben

] Falls in Volltonfarben gedruckt werden soll (nur Vektoren, Logos) vermerken Sie das im Dokument

. Die Farben kénnen als Pantone oder CMYK angegeben werden

. Falls Sie von Ihrer eigenen Agentur ein Layout entwerfen lassen erfragen Sie erst in unserer
Marketingabteilung die nétigen Anforderungen.

8. Beispiele

Rechtsroller

vAg vhg
IF O IF O

Linksroller

Sonnenseite

Motivseite

ReiBverschlussseite

Sonnenseite

Motivseite

ReiBverschlussseite

Einhaltung der Ballenbreite bei vollflichigen Motiven:

Soltis 92 (weiB/weiB); Gewebebreite max.: 2670 mm;

Bei einer querformatigen Anlage darf die Druckhéhe 2300 mm nicht Uberschreiten. Bei
einer hochformatigen Anlage darf die Druckbreite 2600 mm nicht Uberschreiten.

= im Gewebefécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
44 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Nahtberechnung aufgrund Ballenbreite

Was Sie liber die
Quernahtbildung wissen sollten

Die Breite des verwendeten Gewebe-
rohmaterials und die gewlinschte
ElementgréBe bestimmen, ob ein
Gewebe langs oder quer verarbeitet
wird. Je nach Gewebe ergibt sich
dadurch ein unterschiedliches
Aussehen. Es kdnnen eine oder
mehrere Néhte entstehen. Wir
verwenden immer den breitest
lieferbaren Gewebeballen, damit so
wenig Nahte wie mdglich entstehen.
Jede individuell gewlnschte
Nahtposition darunter ist auf Wunsch
moglich. Die Angaben finden Sie auch
unter den Gewebebildern in diesem
Buch sowie in den Gewebefachern.
Damit lasst sich grob vorhersagen,
ob und wo eine Quernaht erforderlich
sein wird. Innerhalb eines Auftrages
ist die Verarbeitungsrichtung

immer gleich. ROMA bevorzugt die
Querverarbeitung.

Die Nahtbreite kann unterschiedlich
ausgefuhrt sein und bis zu 15 mm
betragen. Es werden jeweils die am
besten geeigneten SchweiBverfahren
eingesetzt. Die Position der Quernaht
im Gewebe kann bis zu +3/-8

mm vom angegebenen Richtwert
abweichen. Sie wird von der
Unterkante des Gewebes bis zur
Oberkante der Naht gemessen. lhre
Position in der Anlage héangt vom
Fallstab und seiner untersten Position
ab und lasst sich nicht milimetergenau
einstellen.

Nahtrichtung horizontal

Ballenbreite

Langsverarbeitung ohne Naht
(Elementbreite < ca. Ballenbreite)

TDO00787

TD00785

Ballen Geweberohmaterial

TD00786

)

=

o
S

c
K]
©
[a0]

Querverarbeitung mit/ohne Naht je nach Elementhdhe
(Elementbreite > ca.-Ballenbreite)

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Hinweis: Kollektionsanderungen sind jederzeit seitens des Herstellers
mdoglich. Keine Garantie auf unbegrenzte Nachlieferfahigkeit.
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Textilscreens

Einbau Gewebe

Einbau in die Sonnenschutzanlage
Ein Gewebe ist immer speziell auf m D m
eine Anlage und ihre Einbauart
zugeschnitten. Es sollte in der

Anlage nicht gedreht werden, weil
dadurch optische oder funktionale
Nachteile entstehen. Unser Gewebe
wird so in die Sonnenschutzanlagen
eingebaut, dass die Sonnenseite der
Sonne zugewandt ist. Soll die Anlage
abweichend vom Einbauvorschlag

z.B. innen als Rechtsroller montiert
werden, ist dies bereits bei der

Bestellung zu berticksichtigen, indem Basisausflihrung bei zipSCREEN.2, PURO 2.XR-zip mit Optionale Ausfiihrung Rechtsroller nur bei zipSCREEN.2
die Ober-(1) oder Unterseite (2) des FUhrungsschiene 33x61 mm und rollSCREEN.2 Ausflhrung bei RA zipSCREEN und PURO 2.XR-/XRK-zip
Geweberohmaterials entsprechend mit FUhrungsschiene 36x132 oder 56x142 mm

zuzuweisen sind. Diese finden
Sie in dieser Broschire oder im
Gewebefacher.

Sonnenseite
® Gewebeseite 1 oder 2 hier
(Sehen Sie hierzu Bestellbeispiel S. 51)
e Oberteil Uberlappt Unterteil bei Quernaht
¢ ROMA Logo auf Fallstab Aufenthaltsbereich

ReiBverschlussseite

¢ ReiBverschluss bei zipSCREEN.2

o Offnung der Kedertaschen kann sichtbar sein
e SchweiBnaht kann unregelmaBig aussehen

Randverstérkungsbandseite

¢ Randverstarkungsband bei rollSCREEN.2
wo erforderlich sichtbar

e SchweiBnaht kann unregelmaBig aussehen

= im Gewebeféacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
46 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Gewebekonfektion

Gezippt oder gerolit?

Je nach System und Einbauart
sieht das fertig konfektionierte

Gewebe unterschiedlich aus. Bei den Anbindungsprofil
ZipSCREENS tragt es links und rechts

die eine Hélfte eines ReiBverschlusses

mit sehr kleiner symmetrisch
aufgebauter Spirale. -

ReiBverschluss
In der Breite kdnnen seitlich nicht
geflihrte Gewebetypen in Einbaulage ggf. QuerschweiBnaht
gréBere Abweichungen vom
Theoriewert bzw. eine gewisse

=

Taillierung, die auf halber Hhe SchweiBnaht Kedertasche
am stérksten ist, aufweisen. Dies
ist normal und bedingt durch das Keder unten =

Gewicht des Fallstabes.

Typ ZiPSCREEN.2

Typ rollISCREEN.2

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 47



Textilscreens

Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu | f
gewahrleisten, empfehlen wir lhnen, nio
die Oberflache des Textilscreen und

der seitlichen Fiihrungen regelmaBig, Das Gehause, den Behang,

spétestens jedoch einmal jahrlich, zu den Motor und die Schienen
reinigen. niemals schmieren!

Hinweis: Entfernen Sie Schmutz
oder Gegensténde in den Fihrungs-
schienen. Zur Reinigung der Ober-
flachen verwenden Sie geeignete
Reiniger. Die Revisionsdffnung muss
immer frei zugénglich sein! Das
Gehause, den Behang, den Motor
und die Schienen niemals schmieren!

Vorgehensweise:

1. Gewebe ganz entfalten.

2. Leichte Verschmutzungen
trocken mit einer weichen,
nichtmetallischen Burste
entfernen.

3. Sonst mit einer Mischung aus
Wasser und einem milden,
ph-neutralen Reinigungsmittel mit
Schwamm oder Blrste abwaschen.
Von Gewebeherstellern empfohlene
Reiniger kénnen ebenfalls ein-
gesetzt werden. Wassertemperatur
ca. 40 °C. Hierbei ist mit der
Seite zu beginnen, welche eine
hohere Verschmutzung aufweist.

4. AnschlieBend unbedingt mit
klarem Wasser gut nachspulen.

5. Das Gewebe im abgefahrenen
Zustand trocknen lassen.

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
48 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Erscheinungsbild

Grundsatzliches

Die priméare Funktion eines Textilscreens ist der Sonnenschutz.

Unsere Textilscreens entsprechen dem heutigen Stand der Technik, weshalb
auch die Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Markisen
(aktueller Stand) sowie die Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten
Markisentlchern (aktueller Stand) Anwendung findet.

Die Richlinien sind zu beziehen bei:
ITRS

Heinrichstr. 79 | D-36037 Fulda

T 0661 - 90196011 | F 0661 - 90196320
E info@itrs-ev.com

Erscheinungsbild

Einflussfaktoren auf Erscheinungsbild (Auszug aus der Richtlinie zur Beurteilung
konfektionierter Markisentlcher des ITRS* aktueller Stand)

V-férmige Wellen

kénnen symmetrisch vom Rand, von oben kommend, bei breiteren Anlagen
sowie bei Anlagen als Fassadensysteme mit Schwertschuhkonsolen

als Befestigungstechnik auftreten. Griinde hierfir sind das Eigengewicht,

die Struktur des Gewebes, die Walzendurchbiegung sowie auftretende Lasten
auf die Schwertschuhkonsolen bzw. Fassadenunterkonstruktion.

Fallstabdurchbiegung und Wellen im Gewebe durch Fallstabdurchbiegung

Eine hohere Fallstabdurchbiegung ist bedingt durch die ausschlieBlich
seitliche Lagerung von Kasten, Blenden, Tuchwelle und Fallstab sowie
das Zusammenwirken verschiedener Materialien, Geometrien und
Gewebeausflihrungen moglich. Die Durchbiegung von Bauteilen ist soweit
zuldssig, wie die Funktion des Markisensystems nicht beeintrachtigt wird.
Dies wird in der ITRS*-Richtlinie ,Produkteigenschaften von Markisen;
aktueller Stand*” bestéatigt. Insbesondere bei starren Geweben flhrt dies
zur Bildung von Wellen im Gewebe.

Mégliche Farbabweichungen an Geweben
(Auszlge aus der Richtlinie zur Beurteilung konfektionierter
Markisentlicher des ITRS* aktueller Stand)

4.3.3 Farbunterschiede zwischen den Tuchbahnen

Bei der Oberflachenbehandlung von Polyacryl- oder vergleichbaren anderen
Geweben in verschiedenen Fertigungspartien, kénnen leichte Farbabwei-
chungen auftreten. Diese werden innerhalb der Geweberollen wie auch bei
unterschiedlichen Chargen sichtbar. Handmuster oder Fotos von Geweben
kénnen geringe Abweichungen zu den spateren Lieferungen aufweisen.
Dieser Effekt entspricht den anerkannten Regeln der Technik und hat keinen
Einfluss auf die Qualitét, die Funktion oder die Lebensdauer der Tuicher.

4.3.10 Farbabweichungen bei unterschiedlichen Lichteinféllen

Je nach Betrachterposition und Lichteinfall (besonders bei Gegenlicht) kann

es zu deutlichen Unterschieden der Farbwirkung des Gewebes kommen, was
teilweise auch gewlnscht ist. Daher ist es empfehlenswert, zur Stoffauswahl
auch die unterschiedlichen Ansichten zu priifen. Mégliche Farbabweichungen
in der jeweiligen Ansicht oder Durchsicht entsprechen den anerkannten Regeln
der Technik.

Richtlinie
zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Markisen

24 e

P

Stand Februar 2018

IVRSA

ererntgrpeses ITRS eV,

Querabdriicke

Querabdrticke durch die Anbindung
an die Walze und sich abzeichnende
Quernahte kénnen im Gewebe sicht-
bar sein. Dies ist konzeptbedingt
und nicht abstellbar. Es stellt keinen
Reklamationsgrund dar.

Richtlinie

2ur Beurteilung von konfektionierten Markisentiichern

Wellenbildung
ReiBverschlussgefihrte Gewebe wei-
sen speziell im Randbereich leichte
Wellen auf. Diese sind ebenfalls
konzeptbedingt und nicht abstellbar,
da Gewebe und ReiBverschluss
Ubereinander liegen und beim Wickeln
unterschiedliche Wege zurticklegen.
Hierdurch wird das Gewebe beim
Aufwickeln am Rand Uber den Umfang
mehrfach zusammengefaltet. Dies
wird beim Abwickeln als Welle oder
gar Knick sichtbar. Es tritt verstéarkt bei
starren Geweben auf.

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).

Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

*Industrieverband Technische Textilien - Rollladen - Sonnenschutz e.V. 49



Textilscreens

Erscheinungsbild

Serge 1 %, Serge 5 %, Serge 10 % - Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster

Einschrankungen/ Hinweise:

Das Verfahren des Behanges ist nur zwischen +5 und +35° C moglich.
Unterschiedliche physikalische Eigenschaften von Serge-Gewebe und
PVC-Sichtfenster kdnnen je nach Temperatur zu Wellenbildung, Fransungen,
Biegungen am Ubergang und Quietschgeréauschen fiihren. Am PVC-Sichtfenster
kénnen sich Schleif- und Kratzspuren einpragen und Querstreifen sowie
Blauschimmer entstehen.Dies ist materialbedingt, nicht abstellbar und stellt
keinen Reklamationsgrund dar. Das gilt auch fUr das Auftreten elektrostatischer
Aufladung. Sie ist deutlich wahrnehmbar und wirkt Schmutz anziehend.

Die untere Endlage sinkt durch Verlangerung des Behanges mehrere Zentimeter
ab und muss ggf. spater nachjustiert werden.

Eine langere Lagerung aufgerollt im Kasten ist bei héheren Temperaturen

zu vermeiden.

Reinigung und Pflege: Hin und wieder mit weichem Wasserstrahl abstauben,
ggfs. mit weichem Mikrofasertuch nachtrocknen.

Ausfiihrung und GréBe:

= Nur mit KG 130/150 moglich

m PVC-Sichtfenster max. 1360 mm hoch und auf Sonnenseite geschweift

= Serge-Gewebe oberhalb/unterhalb des PVC-Sichtfensters technisch notwendig
= Unterhalb dient der Streifen auch als Schmutzschutz

m PVC-Sichtfenster hat keine Brandschutzklasse

= Mehrpreis beachten!

m Serge 0 % nicht méglich

max. 4000

min. 30
—

max.1360
(*3)

Sichtfenster

max. 3000

(£3)

min. 300

[ = im Gewebefacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
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Bestellbeispiel

Fir die Bestellung des

A A . = " Bedien- - Boh Decken- [ Halter- | Kabel-
richtigen Behanges sind . o | 8 H Motor stevon| TP biteetagen v g b [ [me]oeels
| . . £ @ H _ 3 T | innen \ S| 58 3
nur drei Schritte notwendig: Elemo X Bementche 5 | g 8 K Byllc | £ |owsomen £ HE HE E% bendo | 5| | e
incl Kasten) | & §| BET £ Slmotokizel  |BEE S Pl B N . EEEAE 32 2] 85 |e| olel2|el3|Ez
£35 222 |ntiommmer | £ §loitodnmmon |FFECST T 4|2 P £ [EX el E2 18 2% |S|ts|B|S|E|Rt
I Gewebeart, -farbe definiert durch K $&| $82 |Gewebe 86 533853 ¢ |E|¢8 < g |58 5| 82 |2 2x |2|38|2|3|8|3|E3
ROMA Artikelnummer. ,i :
Artikelnummer Gewebe wéhlen *
(aus diesem Gewebe-Berater oder .
dem Gewebefacher) und im X
Bestellformular eintragen. X
Soll die Oberseite (1) oder Sonderbearbeitungen Kasten Gewebeeinbau in die Anlage Motorkiirzel Kabelaustritt
Unterseite (2) des Gewebes isroler nmm [ ED-BHS | Elero-Drant mit Behangschutz
auf der Sonnenseite liegen? W links rechts i EF-BHS | Elero-Funk mit Behangschutz
Pos.| offen | geschl. | offen | geschl. |gesigt|geschweiBt WTBHS | Somty-Drant mit Ben "
Auswahlen (technische Angaben 1 - oy e mi Behengsen e
K X ( 9 _ |io-BHS  |Somfy io-Funk mit Behangschutz
in diesem Gewebe-Berater) und 2 E [oriams [Somtyo-Funk Scmmetiaver
. s 2 i
5 £
im Besteliformular in die 'sg SOLIDline |Geiger Funkmotor mit Behangschutz
entsprechende Spalte 4 e TV Notor mit Akupaket
. . 5 . (erhshtes L
mlt 1 Oder 2 elntragen Linksroller Rechtsroller ﬁ Solar 12 V Elero Funk-Motor
(Sehen Sie hierzu S. 46) " Erganzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden Sonnenseite ';:’:y“;sv;m e
. 71 0,033W/(m*K) 2 Fuhrungsschienen siehe Technikkatalog FLM mit
ElementgrenzgroBen 71 0,083W/(mK) ReiBverschiussseite
. 110,034 W/(m*K)
ergeben zusammen mit der mm A 0,025 W/(m*K)| “ Aufenthaltsbereich
: mm A 0,025 W/(m*K)
max. Ballenbreite des Gewebes o 0,024 Wik
die Verarbeitungsrichtung 1ks gesehen. Die angegebenen MaBe sind FertigmaBe. Umtausch, Anderung oder Riicknahme sind nicht maglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zsit giiltigen Preisliste. Grundlage fiir die
|immer die aktuellen Unterlagen. enthalt Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen g ist Burgau.

und ggfs. Quernahtlage.

(Sehen Sie hierzu S.45)
ElementmaBe in das Bestellformular
eintragen.

In manchen Fallen sind

auch weitere Aspekte zu
beriicksichtigen, auf die Sie
uns vor Bestellung ansprechen
sollten. Zum Beispiel:

Individuell gewiinschte
Quernahtlage

zu beachtende Nachbaranlagen,
Verarbeitungsrichtung,
Quernahtlage, Alter bei
Nachlieferungen
Rechtsrollerausfiihrung

(Sehen Sie hierzu S. 46)

Bestellformulare finden Sie im
Fachpartnerbereich unter:
www.roma.de/bestellformulare

= im Gewebefécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, , und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 51
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